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Trittschalldampfer und Entkopplungsplatte

PCI Polysilent®

zum Verlegen unter Keramik- und Natursteinbeldgen

PCI Polysilent 4 PCI Polysilent 7 PCI Polysilent plus
Anwendungsbereiche

Fir innen
Auf Boden und Wand.
Zur Minderung des Trittschalls.

Zur Entkopplung geeigneter Keramik- und Naturwerksteinbeldge vom

Untergrund.

m Auf allen tragfahigen Untergriinden wie z. B. Beton und Holzdielen
einsetzbar; auch flr Treppen und Flure geeignet.

m Keramik- und Naturwerksteinbeléage kénnen direkt im Verbund verlegt
werden.

m Bei relativ geringen Konstruktionshéhen kénnen nachtréaglich Keramik-

und Naturwerksteinbelage Trittschall ddmmend verlegt werden.

m Fur Hotels, Etagengeschéfte, Eigentumswohnungen, Warenhauser
PCI Polysilent-Platten zur Trittschallminderung und

zur Entkopplung von Keramik- und Naturwerkstein-
m Als Ausgleichsplatte zur Herstellung von ebenen, trittschallgedamm- belagen vom Untergrund.

und Wohnheime.

ten Verlegeflachen in der Altbausanierung.
H Einsetzbar in den Kategorien EK-W-S, EK-G-S gemaf ZDB Merkblatt "Ent-
koppelungssysteme".

Produkteigenschaften

m Trittschallverbesserungsmaf
PCI Polysilent 4: 9 dB
PCI Polysilent 7: 10 dB
PCI Polysilent plus: 16 dB

Hinweis: Eine Trittschallminderung von 10 dB empfindet das menschliche Ohr als Halbierung der Beléstigung.
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PCI Polysilent®

m Geringe Aufbauh6he, PCI Polysilent ist in Plattendicken von 4 mm und 7 mm, PCI Polysilent plus in einer Plattendicke

von 10 mm erhaltlich.

Spannungsabbauende Unterlage fur Keramik- und Naturwerksteinbelage.

Kurze Einbauzeiten, schnelle Wiederbenutzbarkeit bei der Altbausanierung.
Sehr emissionsarm, GEV-EMICODE EC 1 PLUS
Universell einsetzbar, funktionssichere Problemlésung bei Untergriinden nach abgeklungener Rissbildung oder

auch bei der Verlegung von Oberbeldgen mit abweichendem Fugenbild zum Estrich.

Daten zur Verarbeitung/Technische Daten

Materialtechnologische Daten

Keine Trennlage, Trittschallverbesserungsmaf wird auch bei auf dem Untergrund verklebten PCI Polysilent-Platten erreicht.

Einfach zu verarbeiten, rationelle Methode zur Trittschallminderung unter Keramik- und Naturwerksteinbelagen.

PCI Polysilent® 4

PCI Polysilent® 7

PCI Polysilent® plus

Materialbasis

gepresste Polyesterfa-

gepresste Polyesterfa-

gepresste Polyesterfa-

sern sern sern/gebundenes Gummigranulat
Wasserdampfdiffusi- 4,5
ons Widerstandsfaktor (p-
Wert)
Trittschallverbesserungsman
nach DIN 52210 bzw. DINEN 9 dB 10dB 16 dB

ISO 140-8

Format

60 x 120 cm = 0,72 m2

PCI Polysilent® 4

PCI Polysilent® 7

PCI Polysilent® plus

Flachengewicht ca. 2,6 kg/m2 ca. 4,5 kg/m? ca. 7,3 kg/m2
Warmedurchlasswiderstand 0,05 m2 K/W 0,09 m2 K/IW 0,1 m2 K/IW
Dynamische Steifigkeit ca. 200 MN/m3 ca. 200 MN/m3 ca. 50 MN/m3
Verkehrslasten bis 5 kN/m? bis 5 kN/m2 bis 3 kN/m?

Brandverhalten Baustoffklasse B 2, DIN 4102 T 1
Lagerung trocken und liegend lagern
Lagerfahigkeit mind. 24 Monate
PCI Polysilent® 4 PCI Polysilent® 7 PCI Polysilent® plus
Lieferform 6 Platten mit Kunst- 6 Platten mit Kunst- 5 Platten mit Kunststoffban-

stoffb@ndern verschnirt
(4,32 m2)
Art.-Nr./EAN-Priifz.
2159/0

stoffbédndern verschniirt
(4,32 m?)
Art.-Nr./EAN-Prifz.
2140/8

dern verschnirt
(3,60 m?)
Art.-Nr./EAN-Prifz. 2138/5

Untergrundvorbehandlung

Als Verlegeuntergriinde kommen in Frage: Estriche aus Zement, Asphalt, Magnesit (Steinholz) und Anhydrit — auch mit

noch anhaftenden Bodenkleberresten —, Betondecken, alte Naturwerkstein-, Kunststein- und Keramikbelége, Holzdielen,

Parkett, Holzspanplatten und Stahl. Anwendung im Bauteninneren.

Betonbdden, Estriche

Estriche miussen eben sein. Raue Flachen mi PCI Periplan Fein glatten. GroR3flachige Unebenheiten nach vorheriger
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Grundierung mit PCI Gisogrund 404, 1 : 2 mit Wasser verdunnt, mit PCI Periplan oder PCI Periplan Fein glattgie3en. Massiv
decken werden auf gleiche Weise vorbereitet (DIN 18 202 ,MalRtoleranzen im Hochbau“ beachten).

Alte Bodenbelage

Wenn alte Bodenbelage (z. B. Teppichbdden, PVC und Linoleum) gegen Keramik- oder Naturwerksteinbelage ausge-
tauscht werden sollen, sind die Altbelage zu entfernen, lose Belagskleberreste abzustof3en sowie festhaftende Belagskleber-
reste weitestgehend zu entfernen. Anschlie3end wird die vorgereinigte Flache einschlieflich eventuell verbliebener
wasserfester Kleberriickstande (wasserldsliche Kleber, z. B. Sulfitablaugekleber, miissen jedoch vollsténdig

entfernt werden!) mit PCI Gisogrund (1 : 1 mit Wasser verdinnt) vollflachig vorgestrichen. Nach Trocknung der Grundierung
werden Lunker, Ausbriiche oder Lécher je nach Anforderung mit PCI Repafix oder PCI Nanocret R2 biindig gespachtelt. Wenn
notwendig, kénnen verbliebene Unebenheiten z. B. mit PCI Periplan oder PCI Periplan Fein flachig egalisiert werden.

Vor dem Verlegen der PCI Polysilent-Platten muss der Boden auf jeden Fall eben sein.

Alte Keramik-, Kunststein- oder Naturwerksteinbelage, Parkett

Voraussetzung fur die Verlegung von PCI Polysilent auf alten Keramik- oder Naturwerksteinbelagen sowie auf alten
Parkettbelagen ist die sichere Haftung des Altbelags. Der Untergrund muss fest, sauber, trocken und frei von Ol, Fett und
sonstigen haftungsfeindlichen Riickstanden sein. Hohlliegende Bereiche miissen entfernt und die Leerstellen mit

PCI Flexmértel S1 Flott, PCI Pericret oder PCI Nanocret R2 aufgefiillt werden. GroRere Flachen - falls erforderlich - mit PCI
Gisogrund 303 bzw. PCI Gisogrund 404 unverdinnt grundieren und Bodenflachen z. B. mit PCI Periplan oder PCI Periplan
Fein egalisieren.

Vor dem Verlegen der PCI Polysilent-Platten muss der Boden auf jeden Fall eben sein.

Alte Holzdielenbtden

Die Holzkonstruktion muss ausreichend tragféhig, schwingungsfrei und schadlingsfrei sein. Dielenbretter soweit nétig

neu verschrauben. Unebene Dielen wie folgt egalisieren: Dielenfugen mit PCI Adaptol ausspritzen und Bildung einer festen
Haut (ca. 1 Stunde) abwarten. Den Boden mit PCI Gisogrund 404 (1 : 1 mit Wasser verdiinnt) grundieren, Grundierung trocknen
lassen und mit PCI Periplan Extra glattgie3en. Die nachfolgenden Arbeiten kdnnen am darauf folgenden Tag durchge-

fuhrt werden. Beim Verlegen von Holzspanplatten auf alten Holzdielenbéden sind Unebenheiten im Dielenboden vorher
ebenfalls wie oben beschrieben auszugleichen. Holzspanplatten werden versetzt verschraubt (max. Schraubenabstand

40 cm), StoRe sind zu verleimen. Holzspanplatten mit PCI Wadian grundieren, Grundierung trocknen lassen.
Holztreppenstufen

Ausgetretene Holztreppenstufen kdnnen mit PCI Aposan beigespachtelt und die Stufenkanten dabei neu angeformt werden.
Betonstufen

Betonstufen kénnen, soweit erforderlich, mit PCI Nanocret FC (1-10 mm) egalisiert werden.

Stahltreppenkonstruktionen

Stahltreppenkonstruktionen in trockenem, fettfreiem, sauberen und rostfreiem Zustand (ohne Ubermafiges Durchbiegen)

bedurfen nach Grundierung mit PCI Gisogrund 404 unverdunnt keiner besonderen Vorbehandlung.

Zur Vermeidung von Schallbriicken ist vor der Verlegung von PCI Polysilent die Fuge im Wand/Boden-Ubergangsbereich

und an Pfeilern o. &. mit dem selbstklebenden Randdammestreifen PCI Pecitape Silent zu Uberarbeiten.

Verarbeitung von PCI Polysilent

Verlegen der Platten

1 PCI Polysilent auslegen und falls erforderlich zuschneiden.

2 Auf den vorbereiteten Untergrund PCI Flexmdrtel, PCI Flexmortel S1, PCI Flexmdrtel S1 Flott, PCI Flexmortel S1

Rapid, PCI Flexmdrtel S2, PCI Nanolight nach den Regeln der Technik mit einer 6-mm- oder 8-mm-Zahnung aufkdmmen.

3 Innerhalb der klebeoffenen Zeit (bei PCI Flexmértel, PCI Flexmértel S1, PCI Flexmértel S1 Flott, PCI Flexmoértel S2, PCI
Nanolight ca. 30 Minuten, bei PCI Flexmdrtel S1 Rapid ca. 20 Minuten) die PCI Polysilent- Platten einlegen und andrticken. PCI
Polysilent mit der weil3en Vlieskaschierung nach oben verlegen (bei PCI Polysilent plus muss die schwarze Gummigra-
nulat-Schicht unten liegen!).
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4 Nach Erharten des Dunnbettmortels (bei PCI Flexmértel nach ca. 12 Stunden, bei PCI Flexmortel S2 nach ca. 12 Stunden,
bei PCI Flexmortel S1 nach ca. 12 Stunden, bei PCI Flexmortel S1 Flott nach ca. 6 Stunden, bei PCI Flexmdrtel S1 Rapid nach
ca. 3 Stunden, bei PCI Nanolight nach ca. 12 Stunden) die Sto3e der PCI Polysilent-Platten mit Klebeband (z. B. Tesakrepp 20
mm breit) Gberkleben. Im Anschluss kann der Keramik- oder Naturwerksteinbelag verlegt werden.

Geeignete PCI-Verlegemortel fur Keramik- bzw. Naturwerksteinbeléage:

PCI Flexmortel

PCI Flexmortel S1

PCI Flexmortel S1 Flott

PCI Flexmoértel S1 Rapid

PCI Flexmoértel S2

PCI Nanolight

PCI Carraflex

PCI Carrament

Verfugungsmaterial
m PCI Durapox Premium

m PCI Flexfug

m PCI Nanofug

m PCI Nanofug Premium

m PCI Carrafug

Bewegungs- und Anschlussfugen werden bei Keramikbeldgen mit PCI Silcoferm S, bei Naturwerksteinbelagen mit

PCI Carraferm elastisch geschlossen.

Im Bereich von Raumuibergéngen, an denen aufgrund der erforderlichen Aufbauhdhe des trittschallgedammten

bzw. entkoppelten Keramikbelags ein Hohenunterschied entsteht, sind Begrenzungsschienen aus Aluminium

oder Messing (z. B. von den Firmen Schliter oder Migua) einzubauen. PCI Polysilent muss auf den Schenkel des Abschluss-
winkels aufgeklebt werden.

Verlegung von Betonwerksteintreppen im Mdrtelbett in Verbindung mit PCI Polysilent

Die zugeschnittenen PCI Polysilent-Platten auf der Riickseite der Tritt- und Setzstufe mit PCI Flexmortel S1 Rapid aufkleben.
Die Stufen werden anschlieRend nach den Regeln der Technik im Mdrtelbett verlegt. Anschlussfugen sind mit PCI-Dicht-
stoffen zu schliefl3en.

1. Auf den vorbereiteten Untergrund PCI 2. PCI Polysilent ins Mortelbett einlegen (weiRe 3. ... und mit einer Gléattekelle andriicken.
Flexmortel, PCI Flexmortel-Schnell, PCI Nanolight Vlieskaschierung nach oben) ...
oder PCI Nanoflott light aufkammen.
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4. Zur Vermeidung von Schallbriicken St6R3e mit 5. AnschlieRend keramische Belage ohne 6. ... weitestgehend hohlraumfrei verlegen.
Klebeband tberkleben. Grundierung ...

Bitte beachten Sie

m Bei der Verarbeitung von PCI-Produkten bitte die jeweiligen Technischen Merkblatter beachten.

m Um Schéaden durch dynamische oder statische Belastung des Belages auf Entkopplungssystemen zu vermeiden,
missen Fliesen und Platten aus Keramik oder Naturwerkstein eine Mindestbruchkraft von 1.500 N bei h&uslicher
Nutzung (z. B. Feinsteinzeugfliese, 8 mm dick, Format 30 x 30) bzw. eine Mindestbruchkraft von 3.000 N bei gewerb-
licher Nutzung (z. B. Feinsteinzeugfliese, 10 mm dick, Format 30 x 30) aufweisen. Diese Angabe ist beim Hersteller oder
Lieferanten des Belagsmaterials einzuholen.

m Generell ist bei der Verlegung von Keramik- und Naturwerksteinbelagen auf Entkopplungssystemen eine
weitestgehend hohlraumfreie Verlegung erforderlich. Deshalb empfiehlt sich die Verwendung von FlieBbettmorteln.

m PCI Polysilent dampft die Kdrperschallibertragung zu benachbarten Raumen. Eine Verringerung des Luftschalls
im Raum selbst ist nicht gegeben.

m Auf Stahluntergriinden kann PCI Polysilent auch mit PCI Collastic verlegt werden. Ein Grundieren mit PCI Gisogrund 303
bzw. PCI Gisogrund 404 ist dann nicht notwendig.

m Bei Verwendung von PCI Polysilent 4 bzw. PCI Polysilent 7 auf beheizten Estrichen verlangert sich die Aufheizphase. PCI
Polysilent plus nicht auf beheizte Estriche verlegen. Elektrische ZusatzfuBbodenheizungen (z. B. von den Firmen
AEG, Halmburger, DEVI, Siemens usw.) werden auf die PCI Polysilent-Platten verlegt.

m Fur das Zuschneiden der PCI Polysilent-Platten eine Stichsdge mit feinem Holzschneideblatt oder Eisenségeblatt verwenden.

m Bei der Anwendung von PCI Polysilent in Nass- oder Feuchtrdumen muss vor dem Verlegen von Fliesen oder Platten eine
Verbundabdichtung mit PCI Seccoral 1K/2K Rapid bzw. PCI Pecilastic W aufgebracht werden.

m PCI Polysilent muss trocken und liegend gelagert werden.

m Die nach Norm ermittelten Trittschallverbesserungswerte erlauben keinen direkten Rickschluss auf am Objekt
erreichbare Messwerte. Um das vor Ort tatsachliche Trittschallverbesserungsmal festzustellen, ist ein Probe-
verlegung mit entsprechender Messung empfehlenswert.

Architekten- und Planer-Service

Bitte PCI-Fachberater zur Objektberatung heranziehen. Weitere Unterlagen bitte bei den Technischen PCI-Beratungszentra-
len in Augsburg, Hamm, Wittenberg, in Osterreich und in der Schweiz anfordern.

Entsorgung von entleerten PCIl-Verkaufsverpackungen

Informationen zur Entsorgung entnehmen Sie bitte der Homepage unter http://www.pci-augsburg.eu/de/service/entsor-

gungshinweise.html. Produkt nicht in die Kanalisation, Gewéasser oder Erdreich gelangen lassen. Verpackung nur restentleert

zum Recycling geben. Ausgehértete Materialreste kdnnen als Hausmull entsorgt werden. Nicht ausgehértete Produktreste
der Schadstoffsammlung zufiihren.



